Supraleiter und ihre krischen Werte

	Strukturformel des Stoffes
	TC [K]
	BC2 [Tesla]

	Pb
	7,2
	0,064

	Nb
	9,17
	0,16

	NbTi
	10,2
	12

	Nb3Sn
	18,3
	30

	Nb3Ge
	23,2
	40

	YBa2Cu3O6.9
	92
	100-1000

	Bi2Sr2Ca2Cu3O10
	110
	100-1000

	Tl2Ba2Ca2Cu3O10
	125
	100-1000


